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Почему после нанесения мастики
образовались пузыри?

Возможно произошло расслоение смеси из-за нарушения заводской консистенции (разбавили
мастику дизельным топливом или иными растворами). Необходимо зачистить данное место,
устранить вздутие и нанести заново с усилением в этом месте стеклохолстом и заведением его
на соседний участок на 200 мм.
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