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Как проводить контроль качества
штукатурных работ?

До начала работ составляется Акт приемки/передачи фасада под отделку по СП
293.1325800.2017. Подготовка к фасадным работам, выполнение работ и контроль качества
производятся с учетом СП 293.1325800.2017.
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