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Можно оставить нижний слой битумной
гидроизоляции без монтажа верхнего слоя
на три месяца?

При устройстве кровли не допускается оставлять материал первого слоя (без защитной
посыпки) под воздействием УФ-излучения более чем на 2 недели. Это приводит к нарушению
структуры материала, его перегреву, повреждениям и др. негативным последствиям.
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