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Допускается сопряжение нового
водоизоляционного ковра из материалов
Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП со
старой кровлей из битумных материалов?

Сопряжение нового водоизоляционного ковра из материалов Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП
со старой кровлей из битумных материалов допускается выполнить методом сплошного
наплавления. Для этого рекомендуется сформировать нахлест материала Техноэласт ЭПП на
старую кровлю не менее чем на 200 мм и нахлест материала Техноэласт ЭКП – не менее чем на
300 мм. При этом необходимо предварительно разогреть посыпку на участке нахлеста и
втопить ее в битумное вяжущее, затем допускается выполнять наплавление материалов
Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП.
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