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Можно ли наплавлять битумно-полимерные
рулонные материалы на поверхность без
предварительной обработки ее
праймером?

Наплавление битумно-полимерных рулонных материалов на поверхность без предварительной
обработки ее праймером не допускается.

Это может привести к снижению адгезии (прочности на отрыв к основанию) материала.
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