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Способы укладки битумных рулонных
материалов на крыше

Битумосодержащие рулонные материалы могут укладываться различными способами:

Сплошное наплавление – это метод при котором материалы наплавляются на поверхность
кровли газовой горелкой.

Сплошная приклейка – это способ при котором материал приклеивается на мастику либо на
самоклеящийся слой.

 

Механическая фиксация – это способ при котором материал к основанию крепится
механически с помощью крепежа, а швы заплавляются.
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Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке 2 2

Частичное наплавление – это способ которым укладываются материалы с вентиляционным
слоем, выполняется так же как и сплошное наплавление, но из-за специального нижнего
слоя материала он приплавляется не по всей плоскости и под ним образуются
вентиляционные каналы.
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