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Какое отклонение допустимо на 2х
метровую рейку при проверке ровности
основания под водоизоляционный ковер?

Максимальный просвет для монолитной стяжки и поверхности теплоизоляционных плит не
должен превышать 5 мм (вдоль уклона) и 10 мм (поперек уклона)

Максимальный просвет для сборной стяжки вдоль и поперек уклона – 10 мм
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