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Обязательно ли производить устройство
элемента из оцинкованной стали в местах
изломов сборной стяжки?

В нормативной документации ТЕХНОНИКОЛЬ отсутствует требование об устройстве элемента
из оцинкованной стали в местах изломов сборной стяжки.

В рекомендации ТЕХНОНИКОЛЬ входит устройство слоя усиления из материала Техноэласт
ЭПП. Также необходимо использовать материалы на основе полиэстер, например, Унифлекс
ЭПВ или Техноэласт ЭПП
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