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Чем заполняются примыкания к пучкам
труб на битумных кровлях?

Примыкание к анкерам и пучкам труб должно быть выполнено с помощью металлических
уголков или специальной рамки с заполнением ее объема двухкомпонентным полиуретановым
герметиком

Авторы статьи:
Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист

https://nav.tn.ru/knowledge-base/materialy/gidroizolyatsiya/bitumnye-rulonnye-materialy/chem-zapolnyayutsya-primykaniya-k-puchkam-trub-na-bitumnykh-krovlyakh/
https://nav.tn.ru/knowledge-base/materialy/gidroizolyatsiya/bitumnye-rulonnye-materialy/chem-zapolnyayutsya-primykaniya-k-puchkam-trub-na-bitumnykh-krovlyakh/

