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Каким способом проверяется
герметичность двойного сварного шва
полимерных мембран?

Герметичность двойного сварного шва проверяется тестом с избыточным давлением воздуха
за счет перманентного газа с низкой теплопроводностью, содержащегося в замкнутых
ячейках.

Подробнее об этом можно узнать в статье.
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