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Возможно ли провести выравнивания
уклонов с применением мелкозернистого
керамзитового гравия в конструкции
кровли?

Допустима локальная подсыпка керамзитового гравия для выравнивания уклонов. Необходимо
применять гравий мелкой фракции 0-5 (5-10) мм. Между керамзитом и слоем теплоизоляции
предусмотреть разделительный слой из иглопробивного геотекстиля плотностью 100-200
гр./м2. Толщина слоя керамзитового гравия не должна превышать 40 мм, если необходимо
набрать большую толщину рекомендуется применять каменную вату марки не ниже Н30.
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