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Какой материал используется для
формирования уклонов на плоской кровле?

Для формирования уклонообразующего слоя применяются плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ
Н КЛИН 1,7%, ТЕХНОРУФ КЛИН 1,7%, для выполнения уклона к воронкам в ендове кровли и у
парапета применяется набор клиновидных плит из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н КЛИН 4,2%,
ТЕХНОРУФ  КЛИН  4,2%.  С  рекомендациями  по  раскладке  клиновидной  теплоизоляции  из
каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ можно ознакомиться на сайте http://www.teplo.tn.ru в разделе
«Рекламные материалы» «Каталог строительных систем. Клиновидная теплоизоляция», или в
разделе видео можно посмотреть наглядный 3D ролик. Программа для расчета количества
материала находится в разделе «программы расчета».
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