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Надо обрабатывать жидким ПВХ все швы?
Обрабатывать жидким ПВХ все швы, выполненные ручным способом, или встречные швы нет
необходимости, т.к. сварной шов обладает высокой водонепроницаемостью.

Применение жидкого ПВХ оправдано и необходимо, если оголена основа (рваный край), а
также для дополнительной герметизации швов в местах застоя воды.
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