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Как исправить участки с застойными
зонами при капитальном ремонте кровли
из битумных материалов?

При капитальном ремонте перед устройством кровельного ковра выровнять дефекты
основания:

выявить основные зоны застоя воды;
после снятия существующего кровельного ковра выровнять уклоны при помощи
безусадочного цементно-песчаного раствора;
контроль производить двухметровой рейкой;
максимальный просвет не должен превышать 10 мм;
после наплавления первого слоя кровельного ковра неровности основания исправляют при
помощи постановки заплат из рулонного материала или с использованием песчаной
асфальтобетонной смеси.

https://nav.tn.ru/knowledge-base/materialy/gidroizolyatsiya/bitumnye-rulonnye-materialy/kak-ispravit-uchastki-s-zastoynymi-zonami-pri-kapitalnom-remonte-krovli-iz-brm/
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