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Не происходит ли со временем замещения
инертного газа в ячейках PIR на обычный
воздух?

Согласно исследованию, проведенному авторитетной европейской организацией PU Europe,
характеристики теплопроводности не ухудшаются в течение более чем трех десятилетий. Это
говорит о том, что процессы замещения не влияют существенным образом на показатель
теплопроводности PIR, даже спустя десятилетия.
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