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Как устранить небольшие застойные зоны
на уложенном слое гидроизоляции на
кровле?

Локальные неровности возможно устранить с помощью мастики горячего применения
ТЕХНОНИКОЛЬ №41 или путём вплавления обрезков гидроизоляционного материала. При
устранении неровностей на верхнем слое гидроизоляции – необходимо затем перекрыть
данные участки материалом с защитной посыпкой
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